	Полипропилен получают из вещества, формула которого

	  

 1) 
СН2 = СН2
  

 2) 
СН º СН

  

 3) 
СН3 – СН2 – СН3
  

 4) 
СН2 = СН – СН3


	Формула продукта полимеризации пропилена

	  

 1) 
СН3 – СН2 – СН3
  

 2) 
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 3) 
(– CH2 – CH2 –)n
  

 4) 
(– CH2 – CH2 – CH2 –)n


	Химическое строение бутадиенового каучука выражают формулой

	  

 1) 
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 2) 
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 3) 
CH2 = CH – CH = CH2
  

 4) 
(– CH2 – CH = CH – CH2 –)n


	Синтетический каучук получают из бутадиена-1,3 реакцией

	  

 1) 
изомеризации

  

 2) 
гидрогенизации

  

 3) 
полимеризации

  

 4) 
поликонденсации



	Мономером для получения полиэтилена является

	  

 1) 
CH2 = CH2
  

 2) 
CH3 – CH3
  

 3) 
CH2 = CH – CH3
  

 4) 
CH º CH


	Для получения синтетического каучука можно использовать вещество, формула которого

	  

 1) 
CH3 – CH2 – CH2 – CH3
  

 2) 
CH2 = CH – CH2 – CH3
  

 3) 
CH3 – CH = CH – CH3
  

 4) 
CH2 = CH – CH = CH2


	Хлоропреновый каучук получают из

	  

 1) 
CHCl = CHCl
  

 2) 
CH2 = CCl – CH = CH2
  

 3) 
CH2 = CH – CH = CHCl
  

 4) 
CH ≡ CCl


	Реакции полимеризации этилена соответствует схема

	  

 1) 
nCH2 = CH2  ®  (– CH2 – CH2 – )n
  

 2) 
R×  +  CH2 = CHCl  ®  R – CH2 – CH×

                                                         ÷
                                                         Cl
  

 3) 
2R×  +  CH2 = CH2  ®  R – CH2 – CH2 – R

  

 4) 
CH2 = CH2  [image: image4.png]+Hz



   CH3 – CH3 


	Мономером для получения полистирола

(– CH2 – CH(C6H5) –)n является

	  

 1) 
этилбензол

  

 2) 
винилбензол

  

 3) 
этилацетат

  

 4) 
нитробензол



	Мономером для получения искусственного каучука по способу Лебедева служит

	  

 1) 
бутен-2

  

 2) 
этан

  

 3) 
этилен

  

 4) 
бутадиен-1,3



	Мономером для получения поливинилхлорида является

	  

 1) 
хлорэтан

  

 2) 
хлорэтен

  

 3) 
хлорпропан

  

 4) 
1,2-дихлорэтан



	Природным полимером является

	  

 1) 
полиэтилен

  

 2) 
поливинилхлорид

  

 3) 
крахмал

  

 4) 
полистирол



	Каучук образуется при полимеризации

	  

 1) 
стирола

  

 2) 
этилена

  

 3) 
бутена-2

  

 4) 
изопрена



	К реакциям синтеза высокомолекулярных веществ относится

	  

 1) 
гидратация

  

 2) 
полимеризация

  

 3) 
гидрогенизация

  

 4) 
пиролиз



	Полипропилен получают из пропена в результате реакции

	  

 1) 
поликонденсации

  

 2) 
этерификации

  

 3) 
изомеризации

  

 4) 
полимеризации



	Исходным веществом для получения бутадиенового каучука является

	  

 1) 
CH2 = CH – CH = CH2
  

 2) 
CH2 = C(CH3) – CH = CH2
  

 3) 
CH2 = CCl – CH = CH2
  

 4) 
CH2 = C(CH3) – C(CH3) = CH2


	Полимер, имеющий формулу
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получают из

	  

 1) 
толуола

  

 2) 
фенола

  

 3) 
пропилбензола

  

 4) 
стирола



	Исходным мономером для полистирола является

	  

 1) 
С6Н5–СН=СН2
  

 2) 
СН2=СН–СН=СН2
  

 3) 
СН2=СCl–СН=СН2
  

 4) 
СНºС–СН3


	Реакция полимеризации характерна для

	  

 1) 
бензола

  

 2) 
толуола

  

 3) 
стирола

  

 4) 
циклогексана




